CARATTERISTICA
CHARACTERISTIC
EIGENSCHAFTEN
CARACTERISTIQUE
CARACTERISTICA
XAPAKTEPUCTUKA

METODO DI PROVA
TESTING METHOD
PRUFMETHODE
METHODE D'ESSAI
METODO DE PRUEBA
METOZ UCTIbITAHWSA

UNITA DI MISURA
MEASUREMENT UNIT
MABEINHEIT

UNITE DE MESURE
UNIDAD DE MEDIDA
EAVNHVLIA USMEPEHWA

VALORI TIPICI MEDI

AVERAGE TYPICAL VALUES
TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE
VALEURS MOYENNES TYPIQUES
VALORES TIPICOS MEDIOS
TUMNOBBIE 3HAYEHN

VALORI LIMITE PREVISTI

ESTABLISHED LIMITS

VORGESEHENE GRENZWERTE

VALEURS LIMITES PREVUES

VALORES LIMITE PREVISTOS
MPEAYCMOTPEHHbIE NPEJENBHBIE 3HAYEHWA

NORMA DI RIFERIMENTO
REFERENCE STANDARD
BEZUNGSNORM

NORME DE REFERENCES
NORMA DE REFERENCIA
CTAHOAPT N7 CNPABKM

Woodlike

Tolleranze dimensionali
Dimensions - Abmessungen
Dimensions - Dimensiones
PaamepHble gonycku

Lunghezza e larghezza
Length and width
Lange und Breite
Longueur et largeur
Longitud y ancho
[innHa v wrpurHa

Ortogonalita - Rectangularity
Rechtwinkligkeit - Orthogonalité
Ortogonalidad - OpToroHansHocTs

Spessore - Thickness
Stérke - Epaisseur
Espesor - TonuwuHa

Rettilineita degli spigoli
Edge straightness
Rechtlinigkeit der Kanten
Rectitude des arétes
Rectitud de las esquinas
TpsAMONMHEAHOCTb KPOMOK

Planarita - Planarity
Ebenflachigkeit - Planéité
Planitud - MnockocTHoCTb

Aspetto - Appearance
Aspekt - Aspect
Aspecto - BHewHuit BuA

1SO 10545_2

mm

Conforme
Compliant
Konform
Conforme
Conforme
CootBeTcTByeT

N2>15

(@
+ 2% (max 5 mm) % 2% (max 5 mm)

(b)

+0,6% +2,0mm

+0,5% +2,0mm

+5% +0,5mm

+0,5% +1,5mm

(@

+0,5% +2,0mm

> 95%

Assorbimento d'acqua
Water absorption
Wasseraufnahme
Absorption d'eau
Absorcion de agua
BogonornoweHve

1SO 10545_3

%

<05

Valore singolo massimo 0,6%
Maximum single value 0,6%
Maximaler Einzelwert 0,6

Valeur unitaire maximale 0,6

Valor méximo individual 0,6
MakcumanbHoe oTaensHoe 3HaveHue 0,6

UNI EN 14411-G

Resistenza alla flessione
Resistance to bending
Biegefestigkeit
Résistance a la flexion
Resistencia a la flexion
ConpoTuBnexue narnby

Modulo di rottura

Modulus of rupture

Bruchlast - Module de rupture
Médulo de rotura

Mpesen Npo4HOCTH Npy paspbise

1SO 10545_4

N/mm?

R235

Valore singolo minimo 32

Minimum single value 32

Geringer Einzelwert 32

Valeur unique minimale 32

Valor unico minimo 32

MuHManbHoe oTfensHoe 3Havenune 32

UNI EN 14411-G

Sforzo di rottura
Breaking strength
Bruchkraft

Force de Rupture
Esfuerzo de rotura
PaapbiBHOE ycune

1SO 10545_4

Conforme
Compliant
Konform
Conforme
Conforme
CootBetcTByeT

> 1300N

UNIEN 14411-G

Resistenza all'abrasione superficiale
Resistance to surface abrasion
Abriebfestigkeit

Résistance a I'abrasion superficielle
Resistencia a la abrasion superficial
CTOMKOCTb K NOBEPXHOCTHOMY MCTUPAHMIO

metodo interno
internal method
Interne Methode
méthode interne
método interno
BHYTPEHHUI METOA

classe interna

internal class

Interne Klassifizierung
classe interne

clase interna
BHYTPEHHUI Kyiacc

Come indicato dal produttore

As indicated by manufacturer

Wie vom Hersteller angegeben

Comme indiqué par le producteur

En base a las intrucciones del productor
Kak 3asBneHo usrotosutenem

Come indicato dal produttore

As indicated by manufacturer

Wie vom Hersteller angegeben
Comme indiqué par le producteur

En base a las intrucciones del productor
Kak 3asBneHo uarotosutenem

CARATTERISTICA METODO DI PROVA UNITA DI MISURA VALORI TIPICI MEDI VALORI LIMITE PREVISTI NORMA DI RIFERIMENTO
CHARACTERISTIC TESTING METHOD MEASUREMENT UNIT AVERAGE TYPICAL VALUES ESTABLISHED LIMITS REFERENCE STANDARD
EIGENSCHAFTEN PRUFMETHODE MABEINHEIT TYPISCHE DURCHSCHNITTSWERTE VORGESEHENE GRENZWERTE BEZUNGSNORM
CARACTERISTIQUE METHODE D'ESSAI UNITE DE MESURE VALEURS MOYENNES TYPIQUES VALEURS LIMITES PREVUES NORME DE REFERENCES
CARACTERISTICA METODO DE PRUEBA | UNIDAD DE MEDIDA VALORES TIPICOS MEDIOS VALORES LIMITE PREVISTOS NORMA DE REFERENCIA
XAPAKTEPUCTUKA METOA UCTIbITAHUS | EANHULIA U3MEPEHWA TUMOBbIE 3HAYEHN MPEQYCMOTPEHHBIE NPEAENBHBIE 3HAYEHNA CTAHAAPT [iNnd CNPABKW
Resistenza alle macchie classe 5 classe 3 minimo
Resistance to staining class 5 class 3 minimum
Be’sFand|ng|t gegen fleckenblldner 150 1054514 klasse 5 Mind. klasse 3 UNI EN 14411-G
Résistance aux produits tachants classe 5 classe 3 minimum
Resistencia a las manchas categoria 5 categoria 3 minimo
CTOMKOCTb K NATHOOGPA30BaHMIO Knacc 5 MUHAMYM Kniace 3
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico
e sali per piscina
Resistance to chemicals for household use
and swimming pool salts GB minimo
Bestandigkeit gegen Haushaltschemikalien und GB minimum
Zusatze fur Schwimmbader i
o o GA Mind. G UNI EN 14411-G

Résistance aux produits chimiques GB minimum
d'usage domestique et sels pour piscine GB minimo
Resistencia a los productos quimicos para uso 150 10545 13 MutumansHbii GB
doméstico y sales para piscina -
YCTOA4MBOCTb K GbITOBBIM XVMUHECKIM CPEACTBAM
CconsimM Ans 6acceiHos
Resistenza agli acidi e alle basi Come indicato dal produttore
Resistance to acids and bases As indicated by manufacturer
Sayure-und Laugepfestlgkelt GLA - GHA Wie vom ngstgller angegeben UNI EN 14411-G
Résistance aux acides et aux bases Comme indiqué par le producteu
Resistencia a los acidos y a las bases En base a las intrucciones del productor
CTOIKOCTb K KUCTIOTaM U Liernodam Kak 3a7BNeH0 3roToBuTENEM

Non devono presentare apprezzabili

alterazioni di colore

No sample must show noticeable
Resistenza dei colori alla luce Conforme colour modifications
Colour resistance to light exposure Compliant Aucun échantillon ne doit présenter
Farbechtheit unter Lichteinfluss DIN 51094 Konform d'altérations appréciables de couleur
Résistance des couleurs a la lumiere Conforme Kein Muster darf sichtbare
Resistencia de los colores a la exposicion de la luz Conforme Farbverdnderungen aufweisen
CBeTOCTONKOCTb LIBETOB CooTBeTcTBYeT Ninguna muestra ha de presentar

alteraciones apreciables de color

Hu oanH 13 06pa3LioB He AOMKEH

MIMETb 3HAYMMbIX U3MEHEHWI LiBETOB
Resistenza allo scivolamento daR9aR13
Skid resistance from R9 to R13 DIN 51130
Rutschhemmung RAMP METHOD RO von R bis R13
Résistance au glissement de R9aR13 BGR 181*
Resistencia al deslizamiento deR9aR13
ConpoTuBIeHe NpocKanb3biBaHuio oT R9 fo R13
Resistenza allo scivolamento
Skid resistance

classe 2

Rl,‘t.SChhemmunlg PENDULUM class 2 / klasse 2 / classe 2 ENV 12633
Res!stancg au glissement categoria 2 / knacc 2 BOE N°74 del 2006
Resistencia al deslizamiento
ConpoTuBNEHIe NPOCKarb3bliBaHMio
Resistenza allo scivolamento
Skid resistance DIGITAL
Rutschhemmung TRIBOMETER >042 >042 ANSI 137.1:2012
Résistance au glissement (D-COF)
Resistencia al deslizamiento
ConpoTuBeH1e NPOCcKasb3bIBaHNIO
Coefficiente di attrito medio
Mean coefficient of friction
Mittlerer Reibungskoeffizient D.M. N°236
Coefficient de frottement moyen BCR. #>040 b>040 14/6/1989

Coefficient de roce medio
CpeaHuii KoahhUUMEHT TpeHUs

Resistenza al gelo Conforme Prova superata secondo la EN IS0 10545-1 - Test passed in

Frost resistance Compliant accordance with EN 150 10545-1 - Priifung gemaB EN 1SO

Frostbestandigkeit Konform 10545-1 b fen - Essai réussi conformément a la norme

Résistance au gel 150/10545.12 Conforme EN IS0 10545-1 - Prueba superada de conformidad con la EN UNIEN 14411-G
Resistencia al helado Conforme 150 10545-1 - VicnbiTaue NpoiiaeHo B COOTBETCTBIN

Mopo3ocToiKocTs CootBeTcTByeT co crarpaprom EN IS0 10545-1

Resistenza agli sbalzi termici Resiste Prova superata secondo la EN 150 10545-1 - Test passed in

Thermal shock resistance Resists accordance with EN 150 10545-1 - Priifung gemaB EN 1SO

Widerstandsfahigkeit Temperaturschwankungen Widersteht 10545-1 | Jen - Essai réussi conformément a la norme

Résistance aux chocs thermiques 10 105459 Résiste EN IS0 10545-1 - Prueba superada de conformidad con la EN UNIEN 14411-G
Resistencia al choque térmico Resiste 150 10545-1 - VicrbITaHvie NpOIAEHO B COOTBETCTBUM

CTONKOCTb K TEMMOBbIM Nepenasam Croiikuii co craHpapTom EN ISO 10545-1

Coefficiente di dilatazione termica lineare Valore dichiarato

Coefficient of linear thermal expansion Value declared

Linearer Warmeausdehnungs-Koeffizient 150 10545_8 X106/ °C <9 Erklarter wert UNI EN 14411-G

Coefficient lineaire de dilatation thermique
Coeficiente de dilatacion térmica lineal
Koahth1LMeHT NMHENHOMO TENMOBOTO paciuMperns

Valeur déclarée
Valor declarado
3anBneHHoe 3HaveHue

(@  Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale - Permissible difference between work size and nominal size - Zulassige Differenz zwischen Werksmal und Nennma - Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension

nominale - Diferencia admisible entre medida de fabricacion y medida nominal - flonycTimas pasHiLia Mexay hakTvHecKiM pa3MepoM V3BENHs 1 HOMIHABHBIM.

(b)  Deviazi issibile in % della di

media di una singola piastrella (2 0 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione - Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size - Zulassige Abweichung, in %, der mittleren GroBe einer

Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom WerksmaB - Déviation admissible en % de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 c6tés) par rapport a la dimension de fabrication - En porcentaje, desviacion admisible del tamafio medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto
ala medida de fabricacion - [lonycTmoe oTknoHeHme B % CpepHero pasmepa Kaxgoi amTky (2 ui 4 CTOPOHbI) OT (hakTYECKIX pasMepoB.

(0 cc Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione | e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di

massima

ile dello

fabbricazione corrispondenti | w. Deviazi

in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione - c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal

calculated on the basis of the work size | e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size | w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size - c.c.
Maximal zulassige Abweichung der Mittelpunktwdlbung, in % oder mm, bezogen auf die iiber das WerksmaB berechnete Diagonale | e.c. Maximal zulssige Abweichung der Kantenwdlbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehérige WerksmaB | w. Maximal zulssige
Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die iiber das Werksmal berechnete Diagonale - c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport a la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication | e.c. Déviation

maximale admissible de la courbure de 'angle, en % ou en mm, par rapport aux di

To Admi

de fabrication cor

| w. Déviation

ible du voile en % ou en mm, par rapport a la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication - c.c. En porcentaje

0 en milimetros, desviacion maxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada segun las medidas de fabricacion | e.c. En porcentaje o en milimetros, desviacion maxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de
fabricacion correspondientes | w. En porcentaje o en milimetros, desviacion maxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada segiin las medidas de fabricacion - c.c. MakcumankHoe omyCTUMOE OTKNOHEHMe U3ruba LeHTpa B % Wi B MM
OTHOCUTE/IBHO AVArOHaM, PACCUMTAHHOE N0 (haKTUHECKIM pasmepaM | .c. MakcuManbHoe onyCTUMOE OTKMOHEHYE U3riGa KpoMKY B % 1nil B MM MO OTHOLLEHVIO K COOTBETCTBYIOLLM (hakT4eCKvM pasmepam | w. MakcuMansHoe fomyCTMOe OTKIIOHeHIe
niepexoca B % N B MM MO OTHOLUEHWIO K /arOHaNI, PACCUUTaHHOE N0 (aKTUHECKVM pasmepam.

* Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli. - Flooring of work environments and operating areas with slippery surface. -

filr Arbei und Arbeitst

travail a surfaces dérapantes. - Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies reshaladizas. - Monbl B pa6oumx nomeLLiervsix 1 pabouix 30Hax co CKONb3KMMIA NOBEPXHOCTSIMM.

*%

se camina con pies descalzos. - 07l 4715 BNAXHbIX 30H, NPEAHAYEHHBIE ANS XOKAEHUS MO HAM GOCUKOM.

iche mit Rutschgefahr. - Sols de locaux industriels et de zones de

Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi. - Flooring for wet areas to be walked on barefoot. - Bodenbeldge in nassbelasteten BarfuBbereichen. - Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. - Pavimentaciones para zonas mojadas donde



